S A LIPMES @

CLORURO DE ZINC ANHIDRO 98%

ESPECIFICACIONES

ZnCl, 98 +£0,5 %
ZnO 0,6/0,7 %
NHa max. 0,6 %
SO4 max. 0,05 %
NOs max. 0,003 %

Ca max. 0,25 %
Cloruros alcalinos max. 1 %
Fe max. 10 ppm
Mn max. 15 ppm
Pb max. 5 ppm
Cd max. 5 ppm
Cu max. 2 ppm
Ni max. 5 ppm




